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INTRODUCCION

TROWAY ha solicitado a TECNOMA la realizacion de un estudio de interaccién entre
su producto, RADCON # 7 y agua.

Este informe recoge la metodologia empleada y los resultados obtenidos.
OBJETO DEL ESTUDIO

El objeto de este estudio es investigar la posible interaccion del producto, RADCON
# 7, con el agua una vez aplicado este producto al hormigdn.

METODOLOGIA

Sobre una probeta de hormigén seco de 250 cm® de superficie se aplica RADCON #
7 segun el siguiente procedimiento:

- Dosificacién por pulverizacién de 17 ml de RADCON # 7 sobre la superficie de
hormigén indicada. A continuacion dejamos secar durante 3 horas,
transcurrido este tiempo se lava con agua.

- Se repite la operacion descrita anteriormente transcurridas 24 horas.

- Volvemos a repetir la misma operacion transcurridas 48 horas de la primera
aplicacion,

- A continuacién introducimos la probeta en un recipiente conteniendo 25 litros
de agua procedente del suministro habitual del CANAL DE ISABEL l. El ensayo
se introduce en un cuarto termostatizado a 20°C y preservado de la luz junto
con un ensayo en blanco, manteniéndose en estas condiciones durante 8 dias.
Transcurrido este tiempo se procede al analisis del ensayo en blanco y del
ensayo con RADCON # 7.

Los diferentes ensayos se han realizado siguiendo los protocolos descritos en:

- STANDARD METHODS FDﬁ THE | EXAMINATION OF WATER AND
WASTEWATER 18° ED. 1992 8APHA AWWA WEF)



ENSAYO

AGUA CANAL ISABEL It

AGUA CANAL ISABEL Il EN CONTACTO
CON RADCON # 7 DURANTE 8 Diag

COLOR <5 =5
OLOR N-D N-D
pH 7.4 7.9
ALUMINIO {agfT) 4 22
NITRITOS {mg/) < 0,01 < 0,01
| OXIDABILIDAD {mg,T) < 1 <1
FEMOLES {mgf) < 0,0 < 0,01
BORD (mafl) <01 =01
HIERRO (g 109 17
B TURBIDEZ NTU = 1 <1
SABOR N-D N-D
I CONDUCTIVIDAD (psfem) 108 137
NITRATOS {mg/l) < 1 <1
I AMONIO (migil) < 01 = 01
TOC (mgfl) =1 =1
S.E.C. (mg/l) =1 <1
TENSOACTIVOS (ma/fl) <0, < 0,1
MANGANESO (ua/l) 1.2 13
COBRE (gl 125 150
FLUOR (mg/) =01 < 0,1
BARID (pgM =1 - 1
ARASENICO (pa/T) <1 < 1
CADMIO () <1 <1
CROMO {pgf) <1 <1
0010 {mgit 39 14,0
MIQUEL (pally <1 <1
ANTIMONIO {(pgil <1 - . =1
VANADIO (g 44 <1
FING (mg/Ty <1 <1
COBALTO (pg <1 <1
PLATA (i) <1 <1
BLHILID g <1 o
MOLIBOEND {pg/l) <1 <1
PLOMO {ugl} =1 <1
SELENIO (paf) <1 <1
COMPUESTOS ORGANICOS M-D N-D
CIANUROS (mafl) < 0 < 0,01
MERCURIO (ug/) < 0,5 < 0,5




CERTIFICADO DE ANALISIS

TROWAY

CODIGO TECNOMA: O-1568-GEC-34
CODIGO TROWAY: ENSAYO AGUA EN CONTACTO CON RADCON # 7 DURANTE 8 DIAS
FECHA: 30-01-96 g

COLOR . . .. .ttt st s meaetssnsmaasssssssssstssasssrsnasssnsasinsns <5
OILE[E s o bboOOGD G0N E000000000a000a0008C600000000Da0A00bO00AOa MN-D
o T T T T T T T I 7.9
ALUMINIO (/M) o v oot e it it e s nma s s nmaa e e e s o 22
MITRITOS (MGA) ..ot ittt it it e e m e e it eaanaa s e ssartnns < 0,01
OXIDABILIDAD (MmgO./l) .. o v i e e e e < 1
FENOLES (MQ/fl) ..o v vttt ieimmanan i sa e nnamea o os e < 0,01

BORO (M) « « + o+ e e et et e ettt et e e i e < 0,1

HIERRO (/) + + v v vveeemec e ataatatasonannnenasssnsnnassasossss 117
TURBIDEZ NTU . ot v h s e e s a s st ms s s s messsasasasanesnssssssass < 1
7Y = = N-D
CONDUCTIVIDAD (HS/CM) .. vt i it ii e i tenacaaas s s maeainnn 137
NITRATOS (M@/) -« oot veeee st sntssasenssnanossaanensassnnss <1
AMONIO (M) « ottt e e e et tm i m e aeaaas e aasns < 0,1
TOC (MGM) i v v nseetiintrneaoaaansnnanscesssstsarsssaassnnnsns <1
SEC. (MG « ot vttt ittt it te e aa i e <1
TENSOACTIVOS (MGM) « v v e ee e e it e e ae e et naa e enene i anenn < 0,1
MANGANESO (RG] « « « o« e e e et e et e e e e 1,3
COBRE (IO - -+ 1o« xns oaosmcnsnssssasassssanssensasoaasnsisnsss 180
FLUOR(MGM) © oot i me ettt i e sam e n st stanes < 0,1
BARIO (RO - ot e iteia e e ma e a e e < 1
ARSENICO (pGfl) « v vttt i i i c e et aa s s s <1
(o7 X0 Lo R (1= ) P P <1
(o1=Te ¥ [0 {10+ 71| R R R R R R IR <1
SODIO {MGMY ot v v e ee e i ie et tms s s s ma e e e 14,0
MIGUEL (uafl) oo eeeanannns Ko s s bmemescasacnan s sata o aa <1
ANTIMONIO (RGN} .o et e e e e st e e e e o ‘mosoogoaoac <1
VANADIO (G}« v v v et et e e taatn i ia e <1
ZINC (Mgl - oo i e i e ee s B R < 1
COBALTO (GM) « vt oot iaeesan i amm e s sm et aaas s <1
PLATA (IOM) « « e v v e ee e eet oo enatsasamesneranonsossnansnsseas <1
BERILIO (BGM) - .ot vvceaeennee s inesnnunsaacnsasasssssnsssnnas <1
MOLIBDEMNO (/) « o e o it it i et et e i et te e e it ae e taa e <1
PLOMO (BGM) « o v o e e e et e e e e e e et e e e e e e e e e <1
SELENIO (IGM) « v v v e v ettt e et et e e et e e <1
COMPUESTOS ORGANICOS .. ...ttt ie ittt ieieinnaiaannenan N-D
CIANUROS (Mgl . .o oo e e e e et e e et a e e aan e =< 0,01
MERCURIO (/) - . ot i e e e e et et ettt mm et s e e ane e emns < 0,5

San Sebastian de los Reyes, 7 de Febrero de 1.996
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Fdo.: Miguel Calero
Jefe de Laboratorio



CONCLUSIONES

Como se puede apreciar la interaccion del producto RADCON # 7 en las condiciones
descritas en el ensayo es practicamente nula, cumpliendo todos los parametros las
limitaciones legales exigidas por la Reglamentacion Técnico Sanitaria para el
Abastecimiento y Control de Calidad de las Aguas Potables de consumo publico.
{(Real Decreto 1138/1890, de 14 de Septiembre).

San Sebastidn de los Reyes, 7 de Febrero de 1.996




